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• Systèmes Magmatiques    →   Vecteurs chimiques / chaleur

EQUIPE Magmas



• Simulation du magmatisme → Expérimentale

EQUIPE Magmas



MOTIVATIONS:

Magnéto-Tellurique

ex: MAYOTTE

Anomalie de 
conductivité électrique

Wawrzyniak et al.



Verre

QUARTZ

After a run of 12 hours at 

600<T°C<1325°C, P= 200 MPa
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MESURES SOUS PO2 CONTRÔLÉE

Pommier et al. 2009 GCA



Sifré et al. Nature 2014 & Chem. Geol. 2015

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE EN HAUTE PRESSION

D. Sifré’s PhD



AFTER a RUN    @ 1550°C & 3 GPa

D. Sifré’s PhD



EFFET DU CO2

Sifré et al. Nature 2014 & Chem. Geol. 2015
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Sifré et al. Nature 2014; & Chem. Geol. 2015

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE DES LIQUIDES: 
SILICATE → CARBONATE

MD
(Vuilleumier et al.)



EFFET DE PRESSION

Linéaire; Volume d’activation cst.

Dépend de composition chimique du silicate:

Fort pour liquide polymérisé; faible pour liq. dépolymérisé

σ = σ 0 . exp [ (-Ea + P∆V) / R T ]



EFFET DE H2O
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IL Y A QUOI SOUS MAYOTTE?

?????

Wawrzyniak et al.



Phonolite vs Tephrite Melts
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Tephrite DR08P = 9125-6875 bar

2.8 wt% H2O

0.37 wt% H2O

9200 bar 

6800 bar

Ln σ = 7.56 + (-65184+LN(H2O)*3367.2)/8.314 * (1/T) + (0.0976*H2O-1.2688) /8.314 * P/T



DÉFINITION DES SIGNATURES ELECTRIQUE
D’UN RÉSERVOIR MAGMATIQUE
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UNE CHAMBRE MAGMATIQUE SOUS
MAYOTTE?

Reservoir Magmatique
avec 20-50 % de liquide silicaté

Wawrzyniak et al.



CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE DES LIQUIDES SILICATES

Effet de PO2

Effets de H2O & CO2

Effet de Pression (& Température)

Effet de composition chimique (alcalinité)Anne Pommier
David Sifré
Leila Hashim
Mickael Laumonier
Jinyu Chen

=> To be continued : Leire Del Campo
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